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TANITMA

1.1. Genel

NETAFIM Sulama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. yapimi Flexnet HP 6” — 163
mm Tasiyicr Borular, geri dontisiim yapilabilen PE (Polietilen) malzemeden {iretilmistir.
Tastyict ve dagitim borusu olarak kullamiimaktadir. Tiim rulo uzunlugunda belirli araliklarla
lizerine sabitlenmis 1/2" capinda cikis konnektorleri yardimiyla damla sulama 1ateralleri‘ ve

yagmurlama bashklarn baglanabilmekiedir (Sekil 1).

Sekil 1. Flexnet borularin arazide kullanim sekilleri
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1.2. Teknik Olgiler

Deneyi yapilan Flexnet HP 6” — 163 mm Tasiyicr Borulara iliskin temel anma

boyutlart Cizelge 1'de verilmistir. Sekil 2"de ise boru kesidi ve konnektdr sekli verilmistir.

Cizelge 1. Flexnet HP Tasiyici Borularina Ait Anma Olciileri

f Boru | Et | Konnektor Rulo

! - o | Max Basinci -

1 Cap1 | kalinhgr | Capt (harr) Uzunlugu
(mm) (mm) (inc) (m)

Flexnet HP 6" | 163 1.1 1/2" 2.2 bar 100

Sekil 2. Boru kesiti ve konnektor sekli.

2.DENEY YONTEMI
NETAFIM Sulama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. yapimi Flexnet HP 6” — 163
mm Tasiyicr Borularina damla sulama sistemlerinde ve yagmurlama sulama sistemlerinde

kullanildi@r icin. boyut dl¢iimleri ve nominal max. basinci altindaki dayanimi gibi 6zellikler

denenmistir.

3.DENEY SONUCLARI

3.1. Tanim

NETAFIM Sulama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. yapimui Flexnet HP 6” — 163
mm Tasiyic1 Borular, Polictilen malzemeden iiretilmis yassi olarak rulo seklinde makaraya
sarilmistir. Kolay tasinmasi ve araziye uygulanmasi agisindan kolaylik saglamaktadir. Tiim
rulo uzunlugunda. belirli araliklarla verlestirilmis integral ¢ikis konnektdrleri yardimiyla

damla sulama lateralleri veya yagmurlama basliklar baglanabilmektedir.
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3.2. Boyut Tolerans Kontrolii

NETAFIM Sulama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. yapimi Flexnet HP 6” — 163
mm Tasiyier Borular. boyut kontroltt sonucunda belirlenen degerler Cizelge 2°de

verilmistir. Borularn dis cap ve et kalinliklarinim tolerans smirlarinda oldugu belirlenmistir.

Cizelge 2. Flexnet HP Tasiyic: Borularn Boyut Kontrolll Sonuclari
Et Kalinh@,

min
Flexnet HP 6™ 163 0.3 1.1 +0.09

Cap, mm

fc cap kontrollerine gdre anma i¢ ¢ap1 degerinden sapmalarin ilgili standartta bildirilen
=(.3 mm degerinin altinda oldugu (orz. 6,3 mm). et kalinlig degerlerinin, anma et kalinlid

degerinin %90 1nindan daha kiiciik degerlerde olmadig: (orz. %95). belirlenmistir.

3.3, Sizdirmazhik Deneyi

NETAFIM Sulama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. yapimi Flexnet HP 6” — 163
mm Tasiyier Boruldary, drnekleri her iki ucu kapanlarak ici su ile doldurulmus ve yavas yavag
max. Basmca (2.2 bar) kadar cikanimstir. Max. Basing altinda 1 saat bekletilen boru

drneklerinde herhangi bir sizdirma ve deformasyon olmamustir. Cizelge 3” te deney sonuglar

verilmistir,
Cizelge 3. Flexnet HP Tagiyicr Boru Sizdirmazlik Deneyi Sonuglarn
Max. Basmng, | Deney Siiresi Sonu¢
(bar) {saat)
Flexnet HP 6 | 99 . Sizdirma ve Deformasyon
Olmamstir.
4. SONUC ve KARAR

NETAFIM Sulama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. yapimi Flexnet HP 6” —
163 mm Tastyier Borular, tilkemiz tarim teknigi agisindan amacina uygun kullanilabilecek
dzelliklerdedir. Cukurova Universitesi Ziraat Fakiiltesi Tarim Makinalari ve T ekiiol-oji}leI:i ._

A - !, "vv: s e .’
Mithendisligi Boltmii Deney Kuruiu'nca QLUMLU rapor verilmesi uygun gériilmiigtiir.” .
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Bu rapor 5 sayftadan olusmaktadir.

2018-1524/SAP-221 numarali bu Deney Raporu 23.07.2018 ile 23.07.2023 tarihleri

arasinda gecerlidir.

23.07.2018 Prof. Dr. Ali BAYAT

Boliim Baskani

Yukaridaki imzalarin Deney Kurulu tiyelerine ait oldugu onaylanir.
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